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Provisorische Instandsetzung

—Nachschneiden bei Rissen im Belag

sorte, z.B. ACT 22N

ca. bcm

—Einbau mit geeigneter Belags-

Strassen > 80cm
Gehweg > 50cm
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Definitive Instandsetzung, Phase 1 (Tragschicht)

20

—Tragschicht, Mischgut gem. Standards
Belagsaufbau 223.01

20

Strassen > 80cm

Gehweg > 50cm
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Definitive Instandsetzung, Phase 2a (Trag- und Binderschicht)

Haftvermittler

—Binderschicht
—Tragschicht

Mischgut gem. Standards
Belagsaufbau 223.01

20

15 ,

Strassen > 80cm

Gehweg > 50cm
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Definitive Instandsetzung, Phase 2b (Trag-, Binder- und Deckschicht)

Haftvermittler

Fugenband

Strassen > 80cm

—Deckschicht
—Binderschicht
—Tragschicht

Mischgut gem. Standards
Belagsaufbau 223.01

, 15 , 15 ,

Gehweg > 50cm

Anstrichmasse
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